
Металл-органические координационные полимеры 

Активированные микро- и мезопористые каркасы семейств 

NIIC-10, NIIC-20 и NIIC-30 (NIIC-Nikolaev Institute of Inorganic 

Chemistry) демонстрируют рекордно высокие значения 

сорбционной емкости и факторов селективного разделения 

промышленно важных углеводородов. 
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Фотоперенос протона в комплексах цинка(II) 

Комплексы, демонстрирующие фотоперенос протона, проявляют 
эмиссию, зависящую от длины волны возбуждающего света, что 
не имеет прецедентов для соединений цинка(II).  
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Впервые обнаружен μ3-мостиковый тип координации фосфинов. 
Комплексы [Cu3(μ2-Hal)3L] (Hal = Cl, Br, I), синтезированные на 
основе трис[2-(2-пиридил)этил]фосфина, демонстрируют 
фосфоресценцию в темно-синем диапазоне с квантовой 
эффективностью до 100%.  
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Полимерные комплексы лантаноидов(III) 

с производными β-енаминдиона 
Комплексы обладают яркими фотолюминесцентными 
характеристиками и не проявляют цитотоксической активности, 
что делает их перспективными агентами для биовизуализации. 
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Комплексы переходных металлов с хиральными 
лигандами на основе природных терпенов 

Получена серия ярко люминесцирующих комплексных соединений 
и систематически исследовано влияние типа лиганда на 
фотофизические свойства. 
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